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Образец железной руды массой 100 г состоит из оксида железа(III) и не содержащих железо при-
месей. Массовая доля железа в образце равна 68,7 %. Масса (г) оксида железа(III) в данном образце
составляет:

1) 93,7; 2) 98,1; 3) 99,0; 4) 99,9.


